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POSA A SECCO DI MASSELLI AUTOBLOCCANTI SU GHIAIA SPACCATA TIPO PIETRISCO 4/8
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Il progettista deve tener conto della tipologia morfologia

del terreno sul quale va realizzata la posa di una

pavimetazione in masselli di calcestruzzo, allo scopo di

evitare che le sollecitazioni improprie dei masselli dovute

a una non corretta aderenza al sottofondo causino rotture.

I masselli vanno posati su un adeguato sottofondo di

pietrisco spaccato 4/8, no sabbia , dello spessore di circa

4 o 5 mm. il quale dovrà essere ben compattato con

adeguato compattatore con tappetto prottetivo in gomma.

Ad avvenuta posa dei masselli si deve provvedere a una

buona sigillatura dei giunti con l’utilizzo di sabbia fine

silicea allo scopo di evitare lo svuotamento delle fughe e

la scheggatura dei bordi del manufatto. La fuga deve

essere sempre permeabile all’acqua.
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